
Stielfabrik Meyer                          
Rehrwieher Str. 1,
31559 Hohnhorst
Email: Meyer.Stiele@t-online.de
Mobil/Whatsapp: ...4915216996461

Massivholzplatten Eiche mit durchgehenden Lamellen A/B Qualität

Lamellenbreite 40 - 90 mm

A-Seite:   die Lamellen sind nach der Holzstruktur sortiert

die Textur besteht aus überwiegend radial und diagonal geschnittenen Lamellen, die Lamellen sind farblich einheitlich 
sortiert,

kleine, gesunde, nicht durchgehende Äste sind erlaubt, (mit einem Durchmesser bis max. 5mm, 3 Äste je m2)

ohne Splintholz, Risse, Fäule, Wurmbefall oder irgendwelche andere Fehler, technisch fehlerfrei

B-Seite:    die Lamellen sind nach der Holzstruktur sortiert

in der Oberflächen-Textur ist auch tangential liegende Maserung erlaubt die Lamellen sind farblich sortiert, kleinere 

Farbabweichungen sind erlaubt. kleine, gesunde, nicht durchgehende Äste sind erlaubt,

(mit einem Durchmesser bis max. 8 mm, 6 Äste je m2)

ohne Splintholz, Risse, Fäule, Wurmbefall oder irgendwelche andere Fehler, technisch fehlerfrei

http://www.fritz.box/
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ke in mm Länge in mm Breite Radius Längsseite  in mm Preis pro m³ in €

28 6000 95 10

28 2300 130 10

28 2100 130 10

Stärke in mm Länge in mm Breite Radius Längsseite  in mm Preis pro m³ in €

30 4500 280 -

30 4000 280 -

30 3500 280 -

30 3000 280 -

Stärke in mm Länge in mm Breite Radius Längsseite  in mm Preis pro m³ in €

34 2600 140 10

34 2800 140 10

Stärke in mm Länge in mm Breite Radius Längsseite  in mm Preis pro m³ in €

35 5000 100 10

                                

Stärke in mm Länge in mm Breite Radius Längsseite  in mm

50 3600 100 10

Stärke in mm Länge in mm Breite Radius Längsseite  in mm Preis pro m³ in €

60 5000 100 5

60 4100 100 5

60 3600 100 5

60 3430 100 5

60 2930 100 5

60 2430 100 5
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